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Hypothesis: Chitosan is a biodegradable biopolymer used today as an effective 
and practical material in various industries. To produce chitosan hydrogels, 
different crosslinkers are utilized, most of which are toxic and, dangerous. Due 

to the many applications of chitosan in medicine, pharmaceuticals, tissue engineering 
and food industries, it is better to use safe and non-toxic crosslinkers to produce 
biopolymers and hydrogels. Vanillin is a natural and non-toxic aldehyde that can 
be used as a crosslinker to produce chitosan hydrogels. The cross-links that vanillin 
make with chitosan are, on the one hand, the Schiff base type bond, and on the other 
hand, the hydrogen bond, which makes the chitosan-vanillin (CV) hydrogel more 
mechanically weaker than other chitosan-dialdehyde hydrogels. Chitosan-vanillin 
hydrogels have been studied in micro- and nanoscale and biofilm shape. In this 
study, montmorillonite (MMT) fillers have been used to fabricate chitosan-vanillin-
montmorillonite (CMV) macrohydrogels, and their effect on improving mechanical 
properties has been investigated.
Methods: In this study, chitosan hydrogels were fabricated with vanillin crosslinker 
and montmorillonite as fillers. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and 
scanning electron microscopy (SEM) were performed to identify the bonds formed 
and to examine the morphology of the hydrogels, respectively. Then, the gel content, 
swelling, porosity, and mechanical properties of hydrogels were investigated.
Findings: The results showed that the presence of vanillin increased the porosity and 
caused regular porosity in the chitosan hydrogel. Chitosan and vanillin macrohydrogels 
have good mechanical properties with a porosity greater than 90%, gel content > 86%, 
swelling, and mechanical strength. The addition of filler to chitosan-vanillin hydrogels 
also reduces the porosity and swelling and increases the mechanical properties of this 
system
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فرضیه: کیتوسان زیست پلیمري تجدیدپذیر است که امروزه به عنوان ماده ای مؤثر و پرکاربرد در 
صنایع مختلف به کار می رود. برای تولید هیدروژل هاي کیتوسان از عوامل اتصال عرضی مختلفی 
 استفاده می شود که اغلب آن ها سمی و خطرآفرین هستند با توجه به کاربردهای فراوان کیتوسان 
در پزشکی، دارورسانی، مهندسی بافت و صنایع غذایی بهتر است که از عوامل اتصال عرضی ایمن و 
آلدهیدی  وانیلین،  شود.  استفاده  کیتوسانی  هیدروژل های  و  زیست پلیمرها  تولید  برای  غیرسمی 
هیدروژل های  تولید  برای  عرضی  اتصال  عامل  به عنوان  می تواند  که  است  غیر سمی  و  طبیعی 
کیتوسانی به کار گرفته شود. اتصال های  عرضی که وانیلین با کیتوسان برقرار می کند، از یک طرف 
پیوند نوع باز شیف و از طرف دیگر پیوند  هیدروژنی است که باعث می شود، هیدروژل کیتوسان-

وانیلین )CV( نسبت به سایر هیدروژل های کیتوسان-دی آلدهیدها از نظر مکانیکی ضعیف تر باشد. 
به شکل زیست لایه  نیز  و  نانو  و  با مقیاس میکرو  اغلب مطالعات، هیدروژل کیتوسان-وانیلین  در 
بررسی مي شود. هدف در این مطالعه ساخت درشت هیدروژل هاي متخلخل CV و بررسی خواص 
مکانیکی آن هاست. همچنین، اثر استفاده از  پرکننده های مونت موریلونیت )MMT( بر بهبود خواص 

مکانیکی درشت هیدروژل هاي کیتوسان-وانیلین-مونت موریلونیت )CMV( بررسی شد. 
روش ها: هیدروژل های کیتوسان با عامل اتصال عرضی وانیلین و پرکننده های مونت موریلونیت 
 )SEM( و میکرو سکوپي الکترون پویشي )FTIR( ساخته شدند. طیف شناسي زیر  قرمز تبدیل فوریه
شد.  انجام   هیدروژل ها  شکل شناسی  بررسی  و  تشکیل شده  پیوندهای  شناسایی  برای  به ترتیب 

سپس، مقدار ژل شدن، جذب آب، تخلخل و خواص مکانیکی هیدروژل ها بررسی شد. 
یافته ها: نتایج نشان داد، درشت هیدروژل هاي حاصل از کیتوسان و عامل اتصال عرضی وانیلین 
و  تورم   ،)86%>( ژل  محتوای   ،)90%>( تخلخل  به لحاظ  مناسبی  مکانیکی  خواص   )CV,CMV(
استحکام مکانیکی دارند. وجود وانیلین سبب افزایش تخلخل و ایجاد تخلخل های منظم در هیدروژل 
کیتوسان شد. همچنین، افزودن پرکننده به هیدروژل هاي کیتوسان-وانیلین مقدار تخلخل و تورم 

در مخلوط آب و اتانول )%96 اتانول( را کاهش و خواص مکانیکی و تورم در آب را افزایش داد.

کیتوسان، 

وانیلین، 

عامل اتصال عرضی، 

مونت موریلونیت، 

هیدروژل 
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مقدمه
از  كه  است  طبیعی  زیست پلیمرهای  فراوان ترین  از  یکی  كیتوسان 
 )C6H11O4N( استیل زدایی كیتین به دست می آید. در ساختار كیتوسان
و  دارد  وجود  آمین  و  هیدروكسید  عاملی  گروه های  زیادی  مقدار 
 .)1 )شکل  می شود  تهیه  كیتوسان  از  بسیاری  ارزشمند  مشتقات 
زیست تخریب پذیری،  زیست سازگاری،  خواص  كیتوسان  همچنین، 
ضد میکروبی و ضد سرطانی دارد كه آن را گزینه بسیار مناسبی برای 
كاربرد در پزشکی، دارورسانی، تغذیه، مهندسی بافت، كشاورزی و 
تصفیه آب و فاضلاب كرده است. عامل محدودكننده اصلی كیتوسان، 
اتصال   ایجاد  به  كه  است  آن  ضعیف  پایداری  و  مکانیکی  خواص 

عرضی یا تركیب شدن با سایر مواد برای تقویت نیاز دارد ]1[. 
رفته اند،  به كار  كیتوسان  برای  كه  شیمیایی  عرضی  اتصال  عوامل 
بسیار  گلوتارآلدهید  از  آن ها  میان  از  كه  هستند  دی آلدهید ها  اغلب 
روی  می توانند  و  هستند  سمی  دی آلدهیدها  است،  شده  استفاده 
به عنوان  وانیلین  اخیر،  مطالعات  در   .]2،3[ بگذارند  اثر  مواد  ماهیت 
عامل اتصال عرضی امن پیشنهاد شده است، وانیلین )4-هیدروكسی 
3-متوكسی بنزآلدهید( ماده مؤثر لوبیای وانیل و تركیبي آروماتیک و 
زیست پایه است كه به  صورت سنتزي نیز تولید می  شود )شکل 1( ]4[. 
وانیلین عامل بو، عطر و طعم و خواص ضد اكسندگي و ضدباكتریایی 
اتصال هاي  و  دارد  آلدهیدی  گروه  یک  وانیلین   .]5،6[ است    وانیل 
عرضی كه با كیتوسان برقرار می كند، از یک سو پیوند نوع باز شیف 
)پیوند میان گروه آلدهید وانیلین و آمین كیتوسان( و از سوی دیگر 
پیوند هیدروژنی میان گروه های هیدروكسی كیتوسان و وانیلین است 
)شکل 1( ]7[. این پیوند مانند پیوندهای كووالانسي قوی نیست و 
pH محیط است و در محیط های اسیدی، ضعیف می شود ]8[  تابع 
وانیلین  و  كیتوسان  از  پلیمر حاصل  مکانیکی  دلیل خواص  به همین 
به كیتوسان و سایر آلدهیدها ضعیف تر است و در مطالعات   نسبت 
و  میکرو  مقیاس  در  كیتوسان-وانیلین  زیست پلیمر  از  اغلب  انجام شده 
افزون  وانیلین   .]9[ است  شده  استفاده  زیست لایه  به شکل  یا  نانو 
به دلیل خواص ضداكسندگي،  كیتوسان،  مکانیکی  بهبود خاصیت  بر 
نیز  جنبه ها  این  از  می تواند  دارد،   كه  ضدسرطانی  و  ضدمیکروبی 
موجب تقویت كیتوسان شود ]10[. یکی از راه های افزایش استحکام 
كربن،  نانولوله های  جمله  از  نانوپركننده ها  افزودن  زیست پلیمرها 
 .]11،12[ است   )MMT( مونت موریلونیت  و  بنتونیت  گرافن،  رس، 
مونت موریلونیت به گروهی از كانی های رسی متعلق است كه در آب 
متورم می شود و ظرفیت تبادل كاتیون زیادي دارد. مونت موریلونیت 
با فرمول نظری 4Si8Al4O20.nH2O(OH) ]13[ ساختاری چندلایه از 
به دلیل  مونت موریلونیت  منفی  بار  دارد،  آلومینیم  و  اكسید  سیلیسیم  

تبادل هم شکل به وسیله كاتیون های درون لایه ای مانند سدیم )+Na( و 
منیزیم )+Mg2( جبران می شود. مونت موریلونیت از نظر زیست شناختی 
بی اثر است و می تواند سموم باكتری، الگوي غذایی و استروئیدی را 
جذب كند، برتري هایي مانند آب دوستی، داشتن ساختار لایه ای قابل 
در  پایداری  و  یون  تبادل  ظرفیت  برهم كنش،  موقعیت  چند  با  ارتقا 
محیط های اسیدی باعث شده است تا از مونت موریلونیت در مطالعات 
و  بافت  مهندسی  سنگین،  فلزات  جذب  دارو رسانی،  مانند  مختلف 
به ویژه در چسب  زخم استفاده شود ]16-14[. مونت موریلونیت در 
فهرست مواد امن سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( قرار  دارد و 
افزایش  را  پلیمرها  مکانیکی  خواص  و  دارد  ضدباكتریایی   خواص 
معدودی  مطالعات  در  شد،  بیان  كه  همان طور   .]16-19[ می دهد 
هیدروژل كیتوسان و وانیلین به شکل  هیدروژل هایی در مقیاس درشت 
بررسی شده است. در مطالعه اي درشت هیدروژل كیتوسان-وانیلین با 
غلظت كیتوسان )w/v( %5 و وانیلین بیش از )w/v( %2/5 به منظور 
كاربرد در چسب زخم تهیه شد، تمركز مطالعه بر خواص خود ترمیمي 
این هیدروژل بود، همچنین این هیدروژل ها خواص مکانیکی ضعیفی 
داشتند ]7[. این هیدروژل ها به دلیل غلظت زیاد كیتوسان و وانیلین و 
به تبع آن افزایش پیوندها به هم فشرده بودند. در مطالعه دیگري تركیب 
داربست سلول های  به عنوان  استفاده  برای   2% وانیلین  كیتوسان 4%- 

وانیلین- هیدروژل  و  وانیلین  كیتوسان،  شیمیایی  ساختار   -1 شکل 
 .)CV( كیتوسان

Fig. 1 Chemical structure of chitosan, vanillin and chitosan-

vanillin (CV)  hydrogel.
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استخوانی ساخته شد. در این مطالعه برای افزایش خواص مکانیکی 
این ذرات  استفاده شد  میکروذرات شیشه  زیست فعال  از  هیدروژل، 
عمل  عرضی  اتصال های  برقراری  در  كمک كننده  به عنوان  توانستند 
كنند و خواص مکانیکی تركیب را بهبود بخشند ]2[. در این مطالعه 
هیدروژل كیتوسان-وانیلین به همراه پركننده مونت موریلونیت به شکل 
درشت هیدروژل و اثر آن بر بهبود خواص مکانیکی مطالعه شد. هدف 
از انجام مطالعه حاضر ساخت درشت هیدروژل های كیتوسان-وانیلین 
و  كامپوزیتی   )CMV( كیتوسان-مونت موریلونیت-وانیلین  و   )CV(
از  پژوهش،  این  در  هیدروژل هاست.  این  مکانیکی  خواص  بررسی 

كیتوسان شبکه اي نشده )C( به عنوان شاهد استفاده شد.
 

تجربي

مواد
كیتوسان )C( با درجه استیل زدایی %75 و وزن مولکولی زیاد و نانورس 
مونت موریلونیت از شركت Sigma-Aldrich تهیه شدند. سایر مواد 
مورد نیاز شامل، وانیلین )V(، استیک   اسید، پتاسیم  برمید، استون و 
اتانول از شركت Merck خریداری شدند. از آب یون زدایی شده برای 

تهیه همه محلول های آبی استفاده شد.

دستگاهها
مدل   Thermo Fisherو  (FTIR) فوریه  تبدیل  زیر  قرمز  طیف نورسنج  
Nicolet IS10، ساخت آمریکا، میکرو سکوپي الکترونی پویشي گسیل 

چک،  جمهوری   TESCAN شركت  ساخت   (FE-SEM) میداني 
گرم خانه Wiseven مدل Wov-30 ساخت كره و دستگاه اندازه گیري 
انگلستان   Hounsfield ساخت شركت Universal خواص مکانیکي

براي بررسي نمونه ها به كار گرفته شدند. 

روشها
ساختهیدروژلها

تهیه محلول كیتوسان: g 6 كیتوسان در mL 200 محلول آبی  استیک 
با همزن  h 4 در دمای محیط  به مدت   اسید )v/v(%1 ریخته شده و 

مغناطیسی هم زده شد تا محلولی یکنواخت حاصل شود. 
تهیه محلول وانیلین: g 5 وانیلین در mL 50 استون ریخته و خوب 

مخلوط شد تا كاملًا حل شده و شفاف و بی رنگ شود. 
به  وانیلین  از محلول   6 mLو  :)CV( كیتوسان-وانیلین   تهیه هیدروژل 
mL 60 محلول  كیتوسان اضافه )به طوری كه نسبت وزنی كیتوسان به 

وانیلین در هیدروژل نهایی w/w %3 باشد( و كاملًا هم زده شد تا محلول 
كیتوسان با رنگ سفید غبارآلود به رنگ زرد متمایل شود كه نشان دهنده 
ایجاد ژل است. نمونه ها در ظرف )پلیت كشت یاخته( ریخته شد و 
به مدت h 24 در فریزر با دماي C°20- و سپس به مدت h 48 در دمای 

C°50- و فشار bar 0 درون خشک كن  انجمادی قرار داده شدند. 

مونت موریلونیت   5  gو  :(CMV) كیتوسان  كامپوزیتی  هیدروژل   تهیه 
در  كامل  انحلال  براي   24 h به مدت  و  ریخته شد  mL 50 آب  در 
دمای محیط روی همزن مغناطیسی قرار  داده  شد. سپس، mL 6 از 
 این محلول به mL 60 محلول كیتوسان اضافه و به مدت h 24 هم زده 
شد ]mL .]3،20،21 6 محلول وانیلین در استون به مخلوط كیتوسان و 
به  كیتوسان  وزنی  نسبت  به طوری كه  شد،  اضافه  مونت موریلونیت 
وانیل و مونت موریلونیت به ترتیب 1:1:3 در هیدروژل نهایی بود. بقیه 

مراحل مانند تهیه هیدروژل كیتوسان-وانیلین انجام شد.

)FTIR(طیفشناسيزیرقرمزتبدیلفوریه
و  آسیاب شدند  نمونه های خشک شده   ،FTIR تهیه طیف های  برای 
زیر  قرمز  از طیف نورسنج   استفاده  با   ASTM E1252 استاندارد  طبق 
تبدیل فوریه )FTIR( بررسي شدند. پودر حاصل از آسیاب داربست ها 
در  و جذب  مخلوط  گرم خانه خلأ  درون  KBr خشک  شده  پودر  با 

محدوده طیف cm-1 4000-500 ثبت شد.

)FE-SEM(میکروسکوپيالکترونیپویشيگسیلمیداني
پویشي  الکترونی  با میکرو سکوپي  خواص شکل شناسی هیدروژل ها 

گسیل میداني )FE-SEM( بررسی شد.

آزمونمحتوایژلومقدارشبکهایشدن
به منظور انجام آزمون محتوای ژل ابتدا نمونه های هیدروژل به مدت 
h 48 درون گرم خانه با دمای C°50 قرار داده شدند و وزن خشک 
)Wd( آن ها به دست آمد. سپس، نمونه ها به مدت h 72 در آب مقطر 
غوطه ور شده و هر h 24 یک  بار آب آن عوض شد. دوباره نمونه ها 
درون گرم خانه در دمای C°50 به مدت h 48 قرار داده شده و سپس 

وزن )Wg( شدند ]22،23[:

100
w
w

content Gel %
d

g ×=          )1(

اندازهگیریتورم
مقدار تورم نمونه ها یک بار در آب و بار دیگر در محلول آب-اتانول 
)%96 اتانول( بررسی شد. بدین منظور، مقداری از هر نمونه جدا و 
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به مدت h 24 درون گرم خانه در دمای C°37 قرار  داده  شده و سپس 
جداگانه  به طور  خشک  نمونه های  بعد،  مرحله  در   .)Ws( شد  وزن 
در آب و اتانول %96 به مدت h 2 در دمای محیط )C°25( غوطه ور 
 شدند و سپس از محلول ها خارج و وزن شدند )Wd(. مراحل برای 
هر نوع هیدروژل حداقل سه مرتبه تکرار  شد و مقدار تورم از معادله )2( 

محاسبه شد ]24[:

100
w

wwSwelling %
d

ds ×
−

=             )2(

اندازهگیریمقدارتخلخل
 مقدار تخلخل داربست های شبکه ای شده با روش جابه جایی مایع و با 
 24 h استفاده از اتانول اندازه گیري شد. بدین منظور، ابتدا نمونه ها به مدت
داده شده و سپس وزن شدند  قرار   50°C درون گرم خانه در دمای 
)Wd(. نمونه ها به مدت min 30 درون اتانول قرار داده شده و دوباره 
باقی مانده  اتانول  سپس،   .)W1( شدند  وزن  اتانول  داراي  نمونه های 
در ظرف وزن شد )Ww(. مقدار تخلخل از معادله )3( تعیین و نتایج 

به صورت میانگین و به همراه خطای استاندارد گزارش شد ]22[:

100
ww
wwPorosity %

1w

dw ×
−
−

=      )3(

اندازهگیریخواصمکانیکیواستحکامفشاریهیدروژلها
بررسی  برای   Universal مکانیکي  خواص  اندازه گیري  دستگاه  از 
سرعت  و   25  kN فشاری  نیروی  با  نمونه ها  فشاری   استحکام 
قطر  با  استوانه ای شکل  نمونه ها   .]19[ شد  استفاده   5  mm/min 

mm 12 و ارتفاع mm 14 در دو حالت خشک و تر بررسی شدند. 

برای هر نمونه حداقل سه مرتبه تکرار در  نظر گرفته  شد.

تحلیلآماری
 به منظور ارزیابی آماری داده ها، نمونه ها با حداقل سه تکرار بررسي 
 a >  0/05 معنی داری  در سطح  پراكندگی   ± میانگین  با  نتایج  و  شده 
یک طرفي  واریانس  تحلیل  از  داده ها  بررسي  برای  شدند.  گزارش 
(one-way ANOVA) به منظور مقایسه سطح معنی داری بین گروه ها 

استفاده  شد.

نتایجوبحث

)FTIR(طیفشناسيزیرقرمزتبدیلفوریه
 500-4000 cm-1 در محدوده CMV و CVو ،Vو ،C نمونه های FTIR طیف 

ثبت  شد )شکل 2(. در طیف كیتوسان پیک جذبي در cm-1 3424 به 
گروه های N-H و O-H و در cm-1 2920 به گروه C-H مربوط است 
 از سایر پیک هاي جذبی می توان به ارتعاش كششی گروه های C=O در 
cm-1 1655، ارتعاش خمشی پیوندهای N-H در cm-1 1597 و ارتعاش 

كرد  اشاره   1320  cm-1 در   )III آمید  )پیوند   C-N پیوندهای  كششی 
افزون بر این ها، جذب در cm-1 1381 به گروه های استامید )حاكي از 
 C-O استیل زدایی نشدن كامل كیتوسان است( و ارتعاش كششی پیوندهای
در ناحیه 1073 و cm-1 1157 به پیکره پلی ساكارید ها مربوط است كه 
وجود زیست پلیمر كیتوسان را نشان می دهد ]25[. در طیف FTIR وانیلین 
پیک های جذبي گروه آلدهید )C=O( در cm-1 1666 و گروه هیدروكسیل 
 CMV و CV 1266 ظاهر شدند ]7[. برای هیدروژل های cm-1 فنولی در
 C=N 1640 ظاهر شد كه با ارتعاش كششی cm-1 یک پیک جدید در 
مطابقت دارد ]7،13[. نتایج طیف FTIR تشکیل باز  شیف بین كیتوسان و 
وانیلین را كه نتیجه پیوند گروه آلدهید وانیلین و آمین كیتوسان است، در 
داربست های CV و CMV تأیید می كند. پیوند هیدروژنی جدید میان 
 3424 cm-1 باعث جابه جایي پیک جذبي MMT كیتوسان، وانیلین و

هیدروژل   ،)V( وانیلین   ،)C( كیتوسان   FTIR طیف های   -2 شکل 
.(CMV)و MMT - و هیدروژل كیتوسان-وانیلین )CV( كیتوسان-وانیلین
Fig. 2. FTIR  spectra of chitosan (C), vanillin (V), chitosan-

vanillin (CV) hydrogel and chitosan-vanillin-MMT (CMV) 

hydrogel.



 هیدروژل کامپوزیتی کیتوسان-وانیلین-مونت موریلونیت: تهیه و بررسي خواص مکانیکی 

مجله علمی، علوم و تکنولوژی پلیمر، سال سی و چهارم، شماره 6، بهمن-اسفند 1400

حدیث اقبالي

552

كیتوسان به cm-1 3421 در نمونه های CMV شده است. 

FE-SEMبررسیشکلشناسيهیدروژلهابا
گسیل  الکتروني  پویشي  میکرو سکوپي  با  هیدروژل ها  شکل  شناسی 
میداني )FE-SEM( بررسی شد. با  توجه به عکس ها مشخص شد، 
هیدروژل های CV و CMV ساختاری متخلخل دارند و تخلخل های 
 CV بر اساس شکل 3، در نمونه  پیوسته است.  به هم  آن ها منظم و 
 CMV بزرگ تر هستند، زیرا در نمونه CMV تخلخل ها نسبت  به نمونه
به دلیل وجود  ذرات MMT، برهم كنش های بین مولکولی كه در نتیجه 
جذب بین بار منفی لایه بیرونی ذرات MMT و بار مثبت كیتوسان 
است، افزایش  یافته و ساختار متراكم تر شده است. این كاهش اندازه 
داده  نشان  فشاری  مکانیکی  آزمون  نتایج  كه  همان طور  تخلخل ها 
 است، موجب افزایش خواص مکانیکی CMV شده است. در نمونه 
CV تخلخل ها به شکل پنج ضلعی هستند و ساختاری یکنواخت دارند 

گزینه  را  آن ها  تخلخل ها،  بین  پیوستگی  با  همراه  ویژگی ها  این  كه 
مناسبی برای استفاده در مهندسی زیست پزشکی و بافت می كند، زیرا 
در  سلول ها  یکنواخت  رشد  باعث  تخلخل هایی  چنین  شکل شناسی 
داربست به دلیل توزیع یکنواخت تخلخل ها، اندازه مناسب و كاهش 
تنش های برشی ناشی از عبور سیال و افزایش انتقال اكسیژن و مواد 
تجمع   CMV نمونه های  در   .]26،27[ می شود  سلول ها،  به  غذایی 

ذرات دیده می شود، زیرا اتصال عرضی كیتوسان با وانیلین به افزایش 
موجود  آب دوست  آمیني  گروه های  كاهش  نیز  و  محلول  گرانروی 
در كیتوسان منجر می شود. افزون بر این، تشکیل اتصال های عرضی 
كووالانسی باعث تحرک كمتر زنجیر كیتوسان می شود و پراكندگی 
یکنواخت  پركننده MMT را در شبکه كیتوسان دشوار می كند ]13[ 
كه در شکل d( 3(، بزرگ نمایی از قسمتی نشان داده شده است كه 

ذرات تجمع كرده اند.

بررسیمقدارتورم
درجه تورم ویژگی شایان توجه هیدروژل هاست و به قابلیت جذب 
مایعات در هیدروژل اشاره دارد. درصد تورم هیدروژل ها تحت  تأثیر 
تركیب شیمیایی، قدرت یونی، چگالي اتصال عرضی، مقدار تخلخل، 
دما و pH آن ها قرار دارد. اتصال عرضی موجب افزایش تورم می شود، 
اما هر گونه افزایش در چگالي اتصال عرضی احتمال نفوذ مایعات به 
شبکه هیدروژل را كاهش می دهد ]3،11[. رفتار تورم داربست هاي 
وCMV با غوطه وري این مواد به مدت h 2 درون دو حلال   ،CVو  ،C
)محلول اتانول-آب و آب( در دمای محیط بررسی شد. در محلول 
اتانول زنجیرهای كیتوسان متورم نمی شوند و مقادیر اندازه گیری شده 
نمونه هاست.  تخلخل  شبکه  به وسیله  جذب شده  مایع  نشان دهنده 
 CVM و CV كمترین مقدار تورم را در الکل نسبت به C نمونه های

شکل a( -3(  عکس هاي هیدروژل های CV و وCMV نمونه های هیدروژل با قطر mm 12 و عکس هاي FE-SEM هیدروژل ها با بزرگ نمایي هاي 
مختلف )b( وµm 500 )100 برابر(، )c( وµm 100 )500 برابر( و )d( وµm 1 )5000 برابر(.

Fig. 3. (a) Images of CV and CMV hydrogels 12 mm diameter hydrogel specimens, FE-SEM images of hydrogels with different 

magnification (b) 500 μm (100x), (c) 100 μm (500x), and  (d) 1 μm (5000x).

        (a)    (b)    (c)          (d)



 هیدروژل کامپوزیتی کیتوسان-وانیلین-مونت موریلونیت: تهیه و خواص مکانیکی 

مجله علمی، علوم و تکنولوژی پلیمر، سال سی وچهارم، شماره 6، بهمن-اسفند 1400

حدیث اقبالي

553

 )α >> 0/05( داشتند و اختلاف بین همه نمونه ها به شدت معنادار بود
در  كه  نمونه هاست  این  كمتر  این موضوع تخلخل  دلیل   .)4 )شکل 
 CV در اتانول كمتر از CMV شکل 5 نیز دیده می شود. تورم نمونه های
است كه دلیل آن می تواند اثرهای متقابل جذبی بین بار منفی MMT و 
بار مثبت كیتوسان و افزایش چگالي اتصال عرضی بین آن ها ]16[ و 

در نتیجه تخلخل كمتر هیدروژل های CMV باشد كه در عکس های 
SEM شکل هاي 3 و 5 نیز نشان داده  شده  است. همچنین، رفتار تورم 

كیتوسان  نمونه های  بررسی شد.  وCMV در آب   ،CVو  ،C نمونه های 
نمونه های  شدند.  آب حل  در  )شبکه اي نشده(  عرضی  اتصال  بدون 
CV و CVM تورم شایان توجهی در آب داشتند كه دلیل آن وجود 

پیوندهای عرضی در این هیدروژل ها و وجود گروه های آب دوست 
در كیتوسان و وانیلین است. وجود اتصال عرضي اثر زیادی بر مقدار 
تورم دارد و با افزایش مایعات جذب شده، تحرک درشت مولکول های 
كیتوسانی افزایش می یابد و كیتوسان می تواند آب بیشتری را جذب 
تورم  CV در آب  نمونه  به  CMV نسبت  نمونه  ]3[. همچنین،  كند  
با توجه به گزارش های مربوط  بیشتری نشان داد )α >> 0/05( كه 
به هیدروژل كیتوسان-مونت موریلونیت این موضوع می تواند به دلیل 

آب دوستی ذرات MMT باشد ]16،19[. 
 

بررسیمقدارتخلخل
از عوامل مهم در اندازه تخلخل ها و پیوستگی آن ها، اثر عامل اتصال 
برهم كنش های  وجود  نیز  و  مونومر  به  ماده  این  نسبت  و  عرضی 
مقدار   .]24[ است  هیدروژل  تشکیل دهنده  مواد  میان   الکترولیتی 
تخلخل ها از روش جابه جایی مایع )اتانول( و با استفاده از معادله )3( 
برای نمونه های C، وCV، وCMV محاسبه شد. تخلخل داربست ها طبق 
روش بیان شده اندازه گیری و نتایج در شکل 5 نشان داده شده است. 
افزودن وانیلین به كیتوسان باعث افزایش معنادار تخلخل شده است 
كه با نتایج سایر گزارش ها در این زمینه هم خوانی دارد ]2،24[. مقدار 
با  كه  آمد  به دست  نمونه دیگر كمتر  به دو  نسبت   C نمونه  تخلخل 
توجه به نتایج آزمون تورم با محلول اتانول كه در شکل b( 4( دیده 
می شود، می تواند به دلیل نبود پیوستگی تخلخل ها در این نمونه باشد. 
است.  مربوط   CMV سپس  و   CV نمونه های  به  تخلخل  بیشترین 
هر دو نمونه  تخلخل بیش از %90 دارند، مقدار تخلخل كمتر برای 
نمونه های CMV نسبت به CV می تواند به دلیل برهم كنش هاي بیشتر 
باشد كه در عکس های  كیتوسان  مولکول های  با   MMT میان ذرات 

SEM نیز این تخلخل كمتر، قابل مشاهده است. 

بررسیمحتوایژلوچگالياتصالهايعرضی
در  ایجادشده  عرضی  اتصال هاي  مقدار  از  مقیاسی  ژل شدگی  مقدار 
خواص  بهبود  به منظور  شبکه ای شدن  فرایند  است.  هیدروژل  شبکه 
پژوهش،  این  در   .]23،27[ مي شود  انجام  هیدروژل ها  مکانیکی 
یون زدایی شده  آب  در   72  h به مدت   CMV و   CVو  ،C نمونه های 
غوطه ور شدند و هر h 24 آب عوض شد تا قسمت هایی از هیدروژل 

شکل 4- تغییرات درصد تورم هیدروژل ها در )a( محلول الکل- آب و 
)b( آب و )c( تصویر نمونه های CV و CMV در حالت خشک و تر. 
Fig. 4. Variation of swelling percentage of hydrogels in (a) 

ethanol-water mixture and (b) water, and (c) photos of CV 

and CMV samples in wet and dry conditions.

(a)

(b)

(c)
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 C شبکه اي نشده در آب حل شده و از هیدروژل ها جدا شود. نمونه
پس از مدت زمان اندكی كاملًا در آب حل شد و ساختار آن از دست 
رفت. اما، نمونه های CMV %86 و نمونه های CV تقریباً %90 محتوای 
 CMV در )α >> 0/05( مقدار كمتر محتوای ژل .)ژل داشتند )شکل 6
میان  یونی  پیوندهای  از  باز شدن بخشی  به دلیل  CV شاید  به  نسبت 

MMT و مولکول های كیتوسان باشد كه در آب حل شده اند.

اندازهگیریخواصمکانیکیواستحکامفشاریهیدروژلها
آزمون فشاری برای هیدروژل ها در دو حالت خشک و تر انجام شد. 
همان طور كه در شکل های 7 و 8 نشان داده  شده  است، نمونه های 
دو  هر  در  نقطه شکست  تا  را  بیشتری  فشار   CV نسبت  به   CMV

تغییر  حالت خشک و تر تحمل كرده اند )شکل 7(. همچنین مقدار 
اثر  نشان دهنده  كه   )8 )شکل  داشته اند  فشار  تحت  را  بیشتری  طول 
عامل  زیرا  است،  مکانیکی  خواص  افزایش  بر   MMT پركننده های 
تقویت كننده مونت موریلونیت موجب می شود تا زنجیر های پلیمری 

با  و  كرده  نفوذ  مونت موریلونیت  میان صفحه هاي  خالی  فواصل  در 
طول  ازدیاد  مقدار  افزایش  می رسد،  به نظر  كنند.  برقرار   پیوند  آن ها 
صفحه هایي  چنین  وجود   CV هیدروژل های  نسبت  به  پارگی،  تا 
است كه به زنجیر های پلیمری متصل به آن ها اجازه می دهد تا در اثر 
تنش های خارجی به مدت بیشتري مقاومت كنند. همچنین بار منفی 
گروه های  مثبت  بار  به وسیله  مونت موریلونیت  خارجی  صفحه هاي 
می تواند  هیدروكسید  و  آمین  مانند  كیتوسان  پیوندنخورده  عاملی 
جذب شود تا MMT اثر كمکی در پیوندهای عرضی هیدروژل داشته 

باشد ]2،13،19[. 
ساختار نمونه C در حالت تر پیش از انجام آزمون مکانیکی تغییر 
نمونه های  به  نسبت   را  كمی  بسیار  نیروی  در حالت خشک  و  كرد 

شکل 5- تغییرات درصد تخلخل هیدروژل ها.
Fig. 5. Variation of porosity percentage of hydrogels. 

شکل 6- تغییرات محتوای ژل هیدروژل ها. 
Fig. 6. Variation of gel content of hydrogels. 

شکل 7- نتایج مدول فشاري در شرایط خشک و تر برای نمونه های 
.CMV و CVو ،C

Fig. 7. Results of compressive modulus in dry and wet conditions 

for C, CV and CMV samples.

شکل 8 – افرایش طول در شرایط خشک و تر برای نمونه های CV و 
.CMV

Fig. 8. Elongation in dry and wet conditions for CV and CMV 

samples.
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CV و CMV تحمل كرد كه نشان دهنده اثر شایان  توجه وجود اتصال 

عرضی و ساختار شبکه ای بر استحکام مکانیکی هیدروژل هاست ]2[. 
انجام  تر و خشک  نمونه  مرتبه روي  آزمون چند  مطالعه،  این  برای 
شد و در همه نمونه ها خواص مکانیکی در حالت تر نسبت به حالت 
خشک بیشتر بوده است، این ویژگی در مطالعه Hu و همکاران ]2[ 
نیز دیده شده است. دلیل استحکام بیشتر نمونه ها در حالت تر نسبت 
به حالت خشک می تواند وجود مقادیری از وانیلین واكنش نداده در 
باعث  و  دارد  بلوری  ساختاری  خشک  حالت  در  كه  باشد  تركیب 
ناهمگنی هیدروژل و ایجاد تمركز تنش در آن نقاط می شود. در حالی 
كه در حالت تر وانیلین اضافی در آب حل شده و نیز پیوند هیدروژنی 
مولکول های  حركت  باعث  آب  جذب  با  كیتوسان  و  وانیلین  میان 
تنش  برابر  در  مقاومت  و  هیدروژل  بیشتر  انعطاف پذیری  كیتوسان، 
می شود ]2،4[. شایان ذكر است، بررسی و تحلیل هاي دقیق تر نیازمند 

انجام آزمون هاي بیشتر است. 
 

نتیجهگیري

عرضی  اتصال  عامل  با  كیتوسان  پژوهش،  هیدروژل های  این  در 

هم افزایی  اثر  شدند.  بررسي  و  تهیه   CMV و   CV شامل  وانیلین 
وانیلین و مونت موریلونیت بر خواص فیزیکی و شیمیایی زیست پلیمر 
كیتوسان از جمله مقدار تورم، تخلخل، محتوای ژل، شکل شناسی و 
پیوندهای تشکیل شده  برای شناسایی  بررسی شد.  خواص مکانیکی 
طیف شناسي  از  آن ها  سطح  شکل شناسی  بررسی  و  هیدروژل ها  در 
 زیر  قرمز و میکرو سکوپي الکتروني پویشي استفاده  شد كه نتایج بیانگر 
وجود اتصال عرضی میان وانیلین و كیتوسان و برهم كنش بین MMT و 
بود. مقدار تورم و تخلخل  ایجاد تخلخل هایی منظم  زیست پلیمر و 
در هیدروژل های CV از هیدروژل های CMV بیشتر بود كه دلیل آن 
برهم كنش های بیشتر در نمونه های CMV به دلیل وجود پركننده های 
MMT است. نمونه ها دارای تخلخل بیش از %90 بودند كه با توجه 

به خواص مکانیکی به دست آمده، برای استفاده در فرایندهای زیستی 
هستند.  مناسبی  گزینه  بافت  مهندسی  در  داربست  به عنوان  به ویژه 
محتوای ژل در هر دو نمونه CV و CMV شایان  توجه و بیش از 85% 
 بود. وجود پركننده های MMT در هیدروژل كیتوسان- وانیلین مانند 
كمک كننده در برقراری اتصال های عرضی میان پلیمر عمل می كند و 
بدون  نمونه  نسبت  به  هیدروژل  مکانیکی  استحکام  افزایش  باعث 

پركننده می شود. 
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